


附件 
团体标准一览表 

序号 标准编号 标准名称 实施日期 

1 T/CAMMT 47-2023 
增材制造  测试件  增材制造

系统几何性能评估 
2023-03-01 

2 T/CAMMT 48-2023 

增材制造  工艺特性和性能 

满足关键应用的金属材料粉末

床熔融工艺要求 

2023-03-01 

3 T/CAMMT 49-2023 
增材制造  钛及钛合金激光定

向能量沉积工艺规范 
2023-03-01 

4 T/CAMMT 50-2023 

增材制造  激光定向能量沉积

金属轻量化特征结构承力件抗

压性能评价方法 

2023-03-01 

 

 


